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SPZ.271.8.2017

Wykonawcy ubiegajacy sie
0 udzielenie zaméwienia

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:

BUDOWA ULICY CMENTARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM —ETAP II

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier:
publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z pézn. zm.), zamawiajacy zmienia tresé SIWZ, tj.:

1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych (dalej:MMA) na potrzeby niniejszego zamowienia? Jedli tak, to w
jakiej ilosci i do ktérych warstw Zamawijgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz Nie dopuszcza. Sktad mas bitumicznych musi by¢ zgodny z PB-W, SST i
przedmiarem robat.

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skat wapiennych i dolomitowych do
produkcji MMA na potrzeby niniejszego zaméwienia? Jesli tak, to do ktérych warstw
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz Nie dopuszczamy zadnych zmian w przyjetych rozwigzaniach projektowych.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie MMA modyfikowanych guma z przetworzonych
opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamdwienia? Jeéli tak, to do ktérych warstw
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz j/w.

4. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie destruktu ztomu papy do produkcji MMA na
potrzeby niniejszego zaméwienia? Jesli tak, to do ktérych warstw Zamawiajacy dopuszcza
takie rozwigzanie?

Odpowiedz j/w.

5. Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie pyléw mineralnch ( powstatych w procesie
produkcyjnym MMA) do produkcji MMA na potrzeby niniejszego zamoéwienia? Jesli tak, to
do ktérych warstw Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz j/w.

6. W jaki sposob Zamawiajgcy przewiduje kontrole jakosci wyprodukowanej MMA na potrzeby
niniejszego zamoéwienia? Czy Zamawiajgcy zamierza zleci¢ laboratorium zawnetrznemu
badania (np. odwierty w celu potwierdzenia grubosci wbudowanej warstwy MMA, analiza
sitowa, badanie Marshalla, ekstrakcja itp.) w celu zweryfikowania zgodnoéci MMA z
wymaganiami Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi normami i przepisami?

Odpowiedz Zgodnie ze SST, Zamawiajacy zleci kontrole wbudowanych warstw
wyspecjalizowanemu laboratorium.

7. Naiile lat przewidziana jest trwatos$¢ konstrukcji nawierzchni drogi?

Odpowiedz 15-20 lat
8. Czy Zamawiajacy przwiduje waloryzacje cen materiatéw typu asfalt, kruszywo itp.?



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Odpowiedz Roboty budowlane s3 planowane w okresie krétszym niz 1 rok. Zamawiajgcy nie
widzi koniecznosci waloryzowania wynagrodzenia w tym okresie.

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego z chalcedonu badz
jakikolwiek udziat tego materiatu w konstrukcji drogi?

Odpowiedz Nie dopuszczamy takiej mozliwosci.

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie podbudowy z niesortu badz jakikolwiek udziat tego
materiatu w konstrukcji drogi?

Odpowiedz Nie.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zastosowania rownowaznego materiatu w stosunku
do kruszywa tamanego czyli: kruszywa pochodzacego z recyklingu ( przekrusz betonowy,
ceglany itp.) badZ kruszywa odpadowego (z odpaddw przemystowych, np. zuile
wielkopiecowe, paleniskowe, popioty lotne itp.)? Czy Zamawiajgcy przewiduje jakikolwiek
udziat materiatbw w postaci: kruszywa pochodzacego z recyklingu oraz kruszywa
odpadowego? Jesli tak, to w jakich rozwigzaniach konstrukcyjnych?

Odpowiedz asortyment zgodny ze SST.

W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosze o wyszczegélnienie materiatéw z rozbiorki, ktore
sg wtasnoscig Zamawiajgcego oraz o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla kazdego
z wymienionych mareiatéw.

Odpowiedz Materiaty zdatne do powtérnego uzycia np. destrukt, kostka betonowa beda
sktadowane na placu cieptowni C-2 przy u. Rolniczej 75 w Piotrkowie Tryb. Pozostate
materiaty rozbidrkowe, jak réwniez drewno z wycinki drzew bedg stanowity wiasnos¢
Wykonawcy, ktéry winien wyceni¢ ich transport na wtasne sktadowisko.

W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosze o wyszczegolnienie materiatéw z rozbiérki, ktére
sg wtasnoscig Wykonawcy.

Odpowiedz Ziemia z wykopu, wyciete drzewa, rozbiérki ogrodzen, szlaka itp.

Czy dopuszczona jest mozliwos¢ stabilizacji metodq ,,na miejscu”?

Odpowiedz Nalezy uwzgledni¢ wykonanie GSC wg. technologii SST.

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ udzielenia zamdwier: uzupetniajgcych?

Odpowiedz Nie przewiduje.

Proszeg o okreslenie kto bedzie strong (przedstawicielem Zamawiajgcego) upowaznionym do
porozumiewania sie z Wykonawca.

Odpowiedz Osoby upowaznione do porozumiewania sig z Wykonawcami zostaty wskazane
w rozdziale VIII pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Piotrko
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